
 

 

 

材料承認願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大切な地下資源を次世代へ 

有限会社 いどや 



アイボリー　井戸材材料分析結果

① 含有量試験 1

材料試験結果

② 引張試験　（JIS　K6741） 2

③ 扁平試験　（JIS　K6741） 3

④ ビカット軟化温度試験　（JIS　K6741） 4～5

⑤ パイプ管体引張試験　（接合部）　 6

⑥ パイプ管体引張試験　（スリット部） 7

⑦ 水圧試験　（接合部） 8

⑧ 扁平荷重測定試験　 9～10

⑨ 材質証明書 11

⑩ 製品安全データシート　SDS 12～17

⑪ PVC管寸法表 18

※弊社の加工する50φPVCパイプ（アイボリー）は

【HIパイプJIS6742】の基準で製造した製品を使用しております。


